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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ КРУПНОСТИ ПРИ ГИДРОГРОХОЧЕНИИ 
РЯДОВОГО УГЛЯ  
 

Для расчета практического баланса продуктов обогащения рядового угля и 

качественно-количественных и водно-шламовых схем углеобогатительных 

фабрик (особенно при проектировании или реконструкции) необходимы пока-

затели извлечения классов крупности в подситные продукты на данном техно-

логическом оборудовании [1-3]. 

Одной из важнейших подготовительных операций на углеобогатительных 

фабриках является подготовка машинных классов, правильный расчет которой 

определяет распределение рядового угля по обогатительным процессам. 

Подготовительное грохочение на углеобогатительных фабриках осуществ-

ляется в основном мокрым способом на неподвижных, подвижных и комбини-

рованных просеивающих поверхностях соответственно на гидрогрохотах, виб-

рогрохотах и гидромеханических грохотах по крупности 13 мм. 

В настоящей статье рассматривается извлечение классов крупности в под-

ситный продукт неподвижных гидрогрохотов с прямоугольной и конусной про-

сеивающей поверхностью, принцип работы и технические характеристики ко-

торых описаны в специальной литературе [4]. 

Гидрогрохоты с прямоугольной формой просеивающей поверхностью 

применяются для подготовки машинных классов перед гидравлическими отса-

дочными машинами, гидрогрохоты с конусной формой просеивающей поверх-

ностью могут также применяться для подготовки крупного машинного класса 

перед тяжелосредными сепараторами. 

Для расчета показателей технологической операции "Подготовка машин-

ных классов" с применением гидрогрохотов необходимо определение величин 

извлечения классов крупности рядового угля в подситный продукт и влажность 

надситного продукта. При этом граничная крупность мокрого подготовитель-

ного грохочения на гидрогрохотах обычно -13 мм, параметры работы гидрогро-

хотов соответствуют их паспортным характеристикам. 

Для определения указанных показателей используется усредненный гра-

нулометрический состав продуктов разделения, исходные данные для расчета 

которого приведены в табл. 1 (для гидрогрохотов с прямоугольной формой 

просеивающей поверхности) и табл. 2 (для гидрогрохотов с конусной формой 

просеивающей поверхностью). Для первого случая использовано 48 балансов 

продуктов грохочения [5-20], для второго 9 балансов [16, 17, 19]. 

Расчет показателей извлечения классов крупности рядового угля в подсит-
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ный продукт узла мокрого подготовительного грохочения с применением гид-

рогрохотов приведен в табл. 3. Там же помещены усредненные показатели 

влажности надситного продукта. 

Из табл. 3 следует, что показатели извлечения классов крупности в под-

ситный продукт при мокром подготовительном грохочении на гидрогрохотах 

увеличиваются с уменьшением их крупности. Причем на гидрогрохотах с ко-

нусной формой просеивающей поверхности это увеличение происходит быст-

рее и поэтому засорение надситного продукта некондиционными зернами зна-

чительно меньше. Кроме того, влажность надситного продукта гидрогрохотов с 

конусной формой просеивающей поверхностью значительно меньше чем на 

гидрогрохотах с прямоугольной формой просеивающей поверхностью и почти 

укладывается в нормы технологического проектирования углеобогатительных 

фабрик при подготовке крупного машинного класса для тяжелосредного обо-

гащения [3]. 

Следовательно, при расчете технологической операции "подготовка ма-

шинных классов" мокрым способом на неподвижных гидрогрохотах необходи-

мо принимать показатели извлечения классов крупности в подситный продукт 

и влажность надситного продукта по табл. 3.  



Підготовчі процеси збагачення  

Збагачення корисних копалин, 2017. −−−− Вип. 66(107)  

Таблица 1 

Гранулометрический состав продуктов технологической операции 

"Мокрое подготовительное грохочение на гидрогрохотах типа ГГЛ и ГГН" 

Выход класса, % 

Фабрика, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Исходный 11,6 15,7 18,8 17,5 16,2 13,5 6,7 100,0 100,0 

Надситный 22,8 31,0 31,0 12,8 1,6 0,5 0,3 100,0 50,8 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный   6,4 22,3 31,3 26,8 13,2 100,0 49,2 

15,4 

Исходный 11,7 13,8 15,0 19,5 15,8 13,5 10,7 100,0 100,0 

Надситный 20,7 27,8 30,2 16,9 3,2 0,6 0,6 100,0 49,7 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный   3,2 22,1 28,7 26,2 20,3 100,0 50,3 

14,3 

Исходный 10,0 12,7 15,9 20,7 16,1 12,9 11,7 100,0 100,0 

Надситный 19,2 24,3 30,4 19,9 4,1 1,0 1,1 100,0 52,2 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    21,6 29,2 25,9 23,3 100,0 47,8 

16,7 

Исходный 14,9 13,8 19,1 15,5 12,0 16,8 7,9 100,0 100,0 

Надситный 26,6 22,4 32,0 18,3 3,1 1,0 0,6 100,0 59,0 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    17,3 24,8 39,6 18,3 100,0 41,0 

18,4 

Исходный 10,3 13,9 15,0 20,2 18,2 11,4 11,1 100,0 100,0 

Надситный 20,5 28,0 30,1 16,8 3,2 0,7 0,7 100,0 49,7 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    23,3 29,0 22,1 25,6 100,0 50,3 

17,6 

Исходный 8,3 11,5 16,2 28,3 16,5 9,5 9,9 100,0 100,0 

Надситный 16,8 23,4 33,0 23,3 2,7 0,5 0,4 100,0 49,1 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    23,2 29,8 18,3 18,7 100,0 50,9 

16,3 

Исходный 11,1 12,2 14,9 22,7 18,4 9,9 11,8 100,0 100,0 

Надситный 21,0 22,9 28,2 19,7 6,1 1,3 0,8 100,0 53,2 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    26,0 32,2 19,7 24,1 100,0 46,8 

20,8 

Исходный 17,4 14,5 19,7 15,8 12,0 12,2 8,4 100,0 100,0 

Надситный 25,6 20,8 28,3 21,6 2,8 0,9 0,6 100,0 69,7 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    2,3 33,0 38,3 26,4 100,0 30,3 

22,4 

Исходный 12,9 14,9 14,7 13,9 13,2 17,6 12,7 100,0 100,0 

Надситный 21,8 25,2 24,8 20,3 4,7 2,1 1,1 100,0 59,3 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    5,0 25,5 40,3 29,2 100,0 40,7 

18,2 

Исходный 11,3 12,5 15,6 18,4 13,9 14,7 13,6 100,0 100,0 

Надситный 18,2 20,1 25,0 26,9 7,8 1,2 0,8 100,0 62,2 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    4,6 23,5 37,1 34,8 100,0 37,8 

23,8 

Исходный 13,1 13,6 15,1 15,5 14,7 15,8 12,0 100,0 

Надситный 20,9 21,9 24,0 22,2 8,6 1,3 1,2 100,0 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    3,9 25,1 40,5 30,5 100,0 

100,0 

62,9 

37,1 

22,4 

Исходный 7,6 12,8 21,6 17,8 17,4 13,6 9,2 100,0 100,0 

Надситный 12,4 20,8 35,3 25,9 5,0 0,5 - 100,0 61,4 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    4,8 36,8 34,4 24,0 100,0 38,6 

19,6 

Исходный 17,8 9,7 13,8 18,9 13,2 15,0 11,6 100,0 100,0 

Надситный 29,7 16,1 23,0 25,1 4,9 1,2 - 100,0 60,0 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    9,4 25,8 35,7 29,1 100,0 40,0 

19,3 

Исходный 13,7 10,1 18,4 18,9 12,8 16,0 10,1 100,0 100,0 

Надситный 20,9 15,3 27,8 26,4 6,8 2,4 0,4 100,0 66,1 
"Торезская" 

ГГЛ3 
Подситный    4,2 24,5 42,4 28,9 100,0 33,9 

24,6 

Исходный 13,4 13,1 19,5 30,3 9,7 15,9 8,1 100,0 100,0 

Надситный 24,1 23,6 34,7 10,8 3,4 1,6 1,8 100,0 55,4 
"Павлоградская" 

ГГН-2,7 
Подситный   0,7 32,1 17,7 33,6 15,9 100,0 44,6 

21,3 

Исходный 9,5 12,6 18,9 19,9 15,2 14,0 9,9 100,0 100,0 

Надситный 20,5 27,2 39,4 7,9 2,2 1,2 1,6 100,0 46,4 
"Павлоградская" 

ГГН-2,7 
Подситный   1,2 30,2 26,5 24,9 17,2 100,0 53,6 

18,4 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Исходный 11,8 15,5 18,5 16,8 13,9 12,4 11,1 100,0 100,0 

Надситный 22,6 29,6 34,6 7,6 2,7 1,4 1,5 100,0 52,3 
"Павлоградская" 

ГГН-2,7 
Подситный   0,9 26,8 26,2 24,5 21,5 100,0 47,7 

33,4 

Исходный 7,9 12,8 15,8 21,6 10,8 20,5 10,6 100,0 100,0 

Надситный 18,9 30,4 35,3 8,7 3,0 2,0 1,7 100,0 42,0 
"Павлоградская" 

ГГН-2,7 
Подситный   1,7 30,9 16,4 34,0 17,0 100,0 58,0 

31,7 

Исходный 10,2 16,5 16,7 22,8 10,3 15,4 8,1 100,0 100,0 

Надситный 20,0 32,2 31,4 8,6 3,5 2,3 2,0 100,0 51,1 
"Павлоградская" 

ГГН-2,7 
Подситный   1,4 37,6 17,4 29,1 14,5 100,0 48,9 

36,8 

Исходный 8,5 15,7 17,2 20,3 12,7 15,9 9,7 100,0 100,0 

Надситный 17,6 32,4 34,8 6,4 4,0 2,6 2,2 100,0 48,4 
"Павлоградская" 

ГГН-2,7 
Подситный   0,8 33,3 20,9 28,3 16,7 100,0 51,6 

35,4 

Исходный 6,2 11,6 14,8 20,1 17,2 16,3 13,8 100,0 100,0 

Надситный 13,3 25,0 26,5 16,1 9,6 6,2 3,3 100,0 46,5 
"Добропольская" 

ГГН-4,2 
Подситный   4,7 23,6 23,7 25,0 23,0 100,0 53,5 

29,6 

Исходный 6,8 11,1 15,2 19,0 17,0 16,8 14,1 100,0 100,0 

Надситный 18,5 30,2 35,9 9,5 2,2 0,6 3,1 100,0 36,8 
"Добропольская" 

ГГН-4,2 
Подситный   3,1 24,4 25,6 26,3 20,6 100,0 63,2 

21,1 

Исходный 22,25 29,91 10,94 3,43 0,91 0,69 31,87 100,0 100,0 

Надситный 33,28 44,72 8,51 3,08 0,76 0,61 9,04 100,0 66,9 
"Павлоградская" 

ГГН-2,7 
Подситный   15,84 4,15 1,20 0,86 77,95 100,0 33,1 

36,2 

Исходный   28,9 21,1 5,5 15,2 34,8 100,0 100,0 

Надситный   85,4 4,7 3,1 2,7 4,1 100,0 29,8 
АКХЗ 

ГГН-5,5 
Подситный   4,5 12,3 15,7 16,3 51,2 100,0 70,2 

14,6 

Исходный 11,0 7,6 12,8 21,1 15,1 14,6 17,8 100,0 100,0 

Надситный 27,3 18,5 21,6 21,0 6,6 3,1 1,9 100,0 40,4 

"Дзержинская" 

Гидрогрохот 

"Дзержинец"  Подситный  0,2 6,8 21,2 20,8 22,3 28,7 100,0 59,6 

32,6 

Исходный 4,5 9,1 12,4 17,3 14,8 14,5 27,5 100,0 100,0 

Надситный 13,5 27,8 30,8 15,7 1,6 8,7 1,9 100,0 32,9 
"Добропольская" 

ГГН-4,2 
Подситный   3,2 18,0 21,2 17,5 40,1 100,0 67,1 

27,9 

Исходный 6,2 11,6 14,8 20,1 17,2 16,3 13,8 100,0 100,0 

Надситный 13,3 25,0 26,5 15,1 9,6 6,2 3,3 100,0 46,5 
"Добропольская" 

ГГН-4,2 
Подситный   4,7 23,6 23,7 25,0 23,0 100,0 53,5 

24,2 

Исходный 6,8 11,1 15,2 19,0 17,0 16,8 14,1 100,0 100,0 

Надситный 18,5 30,2 35,9 9,5 2,2 0,6 3,1 100,0 36,8 
"Добропольская" 

ГГН-4,2 
Подситный   3,1 24,4 25,6 26,3 20,6 100,0 63,2 

15,4 

Исходный 4,5 7,2 15,6 15,5 13,2 12,6 31,4 100,0 100,0 

Надситный 16,2 26,1 47,3 5,1 2,2 1,7 1,4 100,0 27,6 
"Добропольская" 

ГГН-4,2 
Подситный   3,5 10,5 17,4 16,8 42,8 100,0 72,4 

10,4 

Исходный 3,44 9,92 13,62 15,83 12,81 12,04 32,34 100,0 100,0 

Надситный 10,0 28,88 34,82 9,04 4,51 1,96 10,8 100,0 34,4 
"Добропольская" 

ГГН-4,2 
Подситный   2,52 19,38 17,15 17,33 43,62 100,0 65,6 

26,3 

Исходный 2,66 6,13 10,27 14,04 5,69 23,59 37,62 100,0 100,0 

Надситный 12,4 28,56 22,0 16,64 4,76 13,18 2,46 100,0 21,5 
"Дуванская" 

ГГН-2,7 
Подситный   7,06 13,33 5,94 26,43 47,24 100,0 78,5 

37,0 

Исходный 4,41 8,61 10,80 15,62 15,59 15,02 29,95 100,0 100,0 

Надситный 16,60 32,48 55,83 1,48 2,54 3,96 7,11 100,0 26,5 
"Киевская" 

ГГН-3,6 
Подситный   1,79 20,72 20,29 19,01 38,19 100,0 73,5 

15,1 

Исходный 6,1 12,3 7,5 16,7 16,8 17,9 22,7 100,0 100,0 

Надситный 21,6 43,0 18,9 7,3 3,5 2,9 2,8 100,0 28,5 
"Колосниковская" 

ГГН-2,7 
Подситный   3,0 20,4 22,1 23,9 30,6 100,0 71,5 

16.5 

Исходный 2,0 6,7 11,6 13,3 9,8 24,3 32,3 100,0 100,0 

Надситный 8,0 26,8 31,1 19,2 7,5 3,0 4,4 100,0 25,0 
"Пролетарская" 

ГУ-3 
Подситный   5,1 11,3 10,5 31,5 41,6 100,0 75,0 

17,4 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Исходный 12,8 21,3 10,2 6,8 5,4 9,9 33,6 100,0 100,0 

Надситный 27,2 47,6 5,2 8,9 4,5 3,0 3,6 100,0 40,5 
"Пролетарская" 

ГУ-3 
Подситный   16,2 6,6 6,8 15,0 55,4 100,0 59,5 

24.7 

Исходный  7,9 7,5 15,3 17,6 22,9 28,7 100,0 100,0 

Надситный  47,0 35,6 8,2 3,0 3,8 2,4 100,0 22,4 
"Колосниковская" 

ГГЛ1 
Подситный   1,9 16,7 20,6 26,8 34,0 100,0 77,6 

18,4 

Исходный  8,0 14,2 20,8 14,0 15,3 27,7 100,0 100,0 

Надситный  33,9 49,3 10,3 2,5 1,5 2,5 100,0 21,8 
"Никитовская" 

ГГЛ1 
Подситный   3,4 13,1 17,4 19,7 35,4 100,0 78,2 

17,4 

Исходный  15,0 10,3 22,7 20,8 10,9 20,3 100,0 100,0 

Надситный  76,2 13,3 4,7 2,8 1,5 1,5 100,0 31,6 
"Дуванская" 

ГГЛ1 
Подситный   9,6 27,1 25,2 13,2 24,9 100,0 68,4 

27,6 

Исходный  12,2 13,0 10,5 20,9 21,7 21,7 100,0 100,0 

Надситный  57,0 31,9 5,4 2,6 1,7 1,4 100,0 29,1 
"Брянковская" 

ГГЛ1 
Подситный   6,3 11,2 26,7 27,8 28,0 100,0 70,9 

28,4 

Исходный  18,4 24,4 13,7 14,0 13,7 15,8 100,0 100,0 

Надситный  38,1 47,3 5,8 3,0 1,5 4,3 100,0 33,5 
"Добропольская" 

ГГЛ1 
Подситный   1,5 10,9 12,6 13,0 13,7 100,0 66,5 

30,6 

Исходный  25,8 12,9 12,1 8,5 9,0 31,7 100,0 100,0 

Надситный  76,4 3,6 3,5 2,5 4,0 11,0 100,0 28,7 
"Белореченская" 

ГГЛ-2 
Подситный   22,4 15,6 10,9 11,1 40,0 100,0 71,3 

27,3 

Исходный  19,3 12,9 16,6 15,3 8,1 27,8 100,0 100,0 

Надситный  52,5 28,5 12,9 1,2 0,5 4,3 100,0 22,3 
"Кальмиусская" 

ГГЛ-2 
Подситный   30,5 17,6 19,3 10,3 22,3 100,0 77,7 

23,8 

Исходный 11,8 14,8 13,6 19,7 11,4 15,6 13,1 100,0 100,0 

Надситный 24,5 31,1 26,1 10,5 4,0 2,0 1,8 100,0 47,6 
"Павлоградская" 

ГГН-2,7 
Подситный   2,3 28,1 18,1 28,0 23,5 100,0 52,4 

36,2 

Исходный 10,5 14,0 17,5 18,6 12,3 16,8 10,3 100,0 100,0 

Надситный 22,6 30,1 35,2 7,4 2,0 1,2 1,5 100,0 46,5 
"Павлоградская" 

ГГН-2,7 
Подситный   2,3 28,4 22,1 30,3 17,9 100,0 53,5 

33,1 

Исходный 6,1 12,5 17,2 18,2 15,6 15,1 15,3 100,0 100,0 

Надситный 10,5 44,9 27,8 6,3 4,3 2,7 4,3 100,0 58,0 
"Добропольская" 

ГГН-2,7 
Подситный   2,6 20,6 31,2 32,2 13,4 100,0 42,0 

26,8 

Исходный  6,4 9,6 17,9 22,1 22,5 21,5 100,0 100,0 

Надситный  37,4 45,2 10,2 2,7 1,4 3,1 100,0 17,1 
ОФ ЗКХЗ 

"Луганец" 
Подситный   2,3 19,5 26,1 26,9 25,2 100,0 82,9 

35,8 

Исходный  9,1 12,0 15,4 12,2 23,8 27,5 100,0 100,0 

Надситный  44,3 38,3 11,2 2,2 1,7 2,3 100,0 20,5 
"Дзержинская" 

"Луганец" 
Подситный   5,2 16,5 14,8 29,6 33,9 100,0 79,5 

30,7 

Исходный 11,4 24,8 6,5 13,0 16,1 14,3 14,1 100,0 100,0 

Надситный 25,2 54,8 5,0 3,1 8,8 2,8 5,3 100,0 44,4 
"Белореченская" 

"Луганец" 
Подситный   6,7 23,0 27,1 21,7 21,5 100,0 55,6 

32,8 

Исходный 7,5 12,9 14,9 17,7 13,9 15,0 18,1 100,0 100,0 

Надситный 15,1 32,2 31,0 12,7 4,0 2,3 2,7 100,0 43,0 Среднее 

Подситный   5,5 18,6 22,0 25,4 28,5 100,0 57,0 

24,3 

Исходный 6,5 13,8 16,4 16,1 14,2 15,5 17,5 100,0 100,0 

Надситный 15,1 32,2 31,0 12,7 4,0 2,3 2,7 100,0 43,0 
Среднее 

восстановленное 
Подситный   5,5 18,6 22,0 25,4 28,5 100,0 57,0 

24,3 
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Таблица 2 

Гранулометрический состав продуктов технологической операции 

"Мокрое подготовительное грохочение на гидрогрохотах типа ГНК" 

Выход класса, % 

Фабрика, 

грохот 
Продукт 

+
5
0
 

2
5
-5

0
 

1
3
-2

5
 

6
-1

3
 

3
-6

 

1
-3

 

0
-1

 

И
то
го

 

В
ы
х
о
д

 п
р
о

-

д
у
к
та

 к
 и
с-

х
о
д
н
о
м
у
, 

%
 

В
л
а
ж
н
о
ст
ь
 

н
ад
си
тн
о
го

 

п
р
о
д
у
к
та

, 

%
 

Исходный  11,4 12,7 11,8 12,1 21,9 30,1 100,0 100,0 

Надситный  45,3 46,0 5,0 1,2 1,0 1,5 100,0 25,2 
"Узловская" 

ГНК-1000 
Подситный   1,5 14,0 15,8 29,0 39,7 100,0 74,8 

10,8 

Исходный  11,0 12,8 11,3 12,7 22,4 29,8 100,0 100,0 

Надситный  44,0 47,6 4,0 1,7 1,5 1,2 100,0 25,0 
"Узловская" 

ГНК-1000 
Подситный   1,2 13,7 16,4 29,3 39,4 100,0 75,0 

10,7 

Исходный  12,0 13,5 11,7 13,2 21,1 28,5 100,0 100,0 

Надситный  47,1 45,3 3,5 1,8 1,0 1,3 100,0 25,5 
"Узловская" 

ГНК-1000 
Подситный   2,4 14,5 17,0 28,1 38,0 100,0 74,5 

10,5 

Исходный  11,6 14,0 14,1 13,2 22,0 25,1 100,0 100,0 

Надситный  43,5 48,3 4,3 1,6 1,1 1,2 100,0 26,7 
"Узловская" 

ГНК-1000 
Подситный   1,5 17,6 17,5 29,6 33,8 100,0 73,3 

10,4 

Исходный  11,2 13,6 12,0 14,9 22,3 25,0 100,0 100,0 

Надситный  43,1 48,6 4,3 1,5 1,4 1,1 100,0 26,0 
"Узловская" 

ГНК-1000 
Подситный   1,4 14,7 19,6 29,6 34,7 100,0 74,0 

10,1 

Исходный  12,2 14,8 13,8 12,1 20,8 26,3 100,0 100,0 

Надситный  44,5 48,9 4,3 0,7 0,6 1,0 100,0 27,4 
"Узловская" 

ГНК-1000 
Подситный   1,9 17,4 16,4 28,5 35,8 100,0 72,6 

11,5 

Исходный 1,8 7,4 11,0 14,6 11,3 23,5 30,4 100,0 100,0 

Надситный 8,2 33,6 36,2 12,3 4,0 2,5 3,2 100,0 22,0 
"Пролетарская" 

ГНК-600 
Подситный   3,9 15,2 13,3 29,5 38,1 100,0 78,0 

8,6 

Исходный 1,5 7,9 13,8 17,7 13,9 18,2 27,0 100,0 100,0 

Надситный 6,8 37,1 35,9 14,4 3,8 1,1 0,9 100,0 20,8 
"Пролетарская" 

ГНК-600 
Подситный   7,6 17,8 16,1 22,5 36,0 100,0 79,2 

8,3 

Исходный 1,5 8,2 14,4 16,3 12,8 16,7 30,1 100,0 100,0 

Надситный 6,1 32,5 52,7 5,2 1,2 0,8 1,5 100,0 25,2 
"Кальмиусская" 

ГНК-600 
Подситный   1,5 20,0 16,7 22,1 39,7 100,0 74,8 

10,8 

Исходный 0,6 10,2 13,4 13,7 12,9 21,1 28,1 100,0 100,0 

Надситный 2,4 41,2 45,5 6,4 1,9 1,2 1,4 100,0 24,8 Среднее 

Подситный   2,5 16,1 16,5 27,6 37,3 100,0 75,2 

10,2 

Исходный 0,6 10,2 13,2 13,7 12,9 21,1 28,3 100,0 100,0 

Надситный 2,4 41,2 45,5 6,4 1,9 1,2 1,4 100,0 24,8 
Среднее 

восстановленное 
Подситный   2,5 16,1 16,5 27,6 37,3 100,0 75,2 

10,2 
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Таблица 3 

Расчет показателей извлечения классов крупности в подситный продукт 
Класс крупности, мм 

Продукты Показатели 
+50 25-50 13-25 6-13 3-6 1-3 0-1 Итого 

Влажность 

надситного 

продукта, % 

Гидрогрохоты с прямоугольной формой просеивающей поверхностью 

Исходный 
Выход к  

исходному, % 
6,5 13,8 16,4 16,1 14,2 15,5 17,5 100,0 

Выход к  

продукту, % 
– – 5,5 18,6 22,0 25,4 28,5 100,0 

Выход к  

исходному, % 
– – 3,1 10,6 12,5 14,5 16,3 57,0 

Подсит-

ный 

Извлечение, 

д.ед. 
  0,19 0,66 0,88 0,94 0,93  

24,3 

Гидрогрохоты с конусной формой просеивающей поверхностью 

Исходный 
Выход к  

исходному, % 
0,6 10,2 13,2 13,7 12,9 21,1 28,3 100,0 

Выход к  

продукту, % 
– – 2,8 16,1 16,5 27,6 37,0 100,0 

Выход к  

исходному, % 
– – 1,9 12,1 12,4 20,8 28,0 75,2 

Подсит-

ный 

Извлечение, 

д.ед. 
  0,14 0,88 0,96 0,99 0,99  

7,4 

 

Выход подситного продукта пγ  определяется, как 

 

п 13 13 6 13 6 13 3 6 3 6 1 3 1 3 0 1 0 1,%,+ + − − − − − − − −γ = γ ⋅ ε + γ ⋅ε + γ ⋅ ε + γ ⋅ε + γ ⋅ ε   (1) 

 

где 13 6 13 3 6 1 3 0 1, , , ,+ − − − −γ γ γ γ γ  – выход классов крупности в рядовом угле, %; 

13 6 13 3 6 1 3 0 1, , , ,+ − − − −ε ε ε ε ε  – извлечение соответствующих классов крупности в 

подситный продукт, д.ед.  

Зольность подситного продукта 
d
пA  

 

(

)

d d d d
п 13 13 13 6 13 6 13 6 13 3 6 3 6 3 6

d d
1 3 1 3 1 3 0 1 0 1 0 1 п

A A A A

A A : ,%,

+ + + − − − − − −

− − − − − −

= γ ⋅ ε ⋅ + γ ⋅ε ⋅ + γ ⋅ ε ⋅ +

+ γ ⋅ ε ⋅ + γ ⋅ε ⋅ γ
  (2) 

 

где 
d d d d d

13 6 13 3 6 1 3 0 1A ,A ,A ,A ,A+ − − − −  – зольность соответствующих классов крупно-

сти в рядовом угле, %. 

Выход надситного продукта нγ  

 

н п100 ,%.γ = − γ       (3) 

 

Зольность надситного продукта d
нA  
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( )d d d
н р.у. п п нA 100A A := − γ γ , %,     (4) 

 

где d
р.у.A  – зольность рядового угля, %. 

Таким образом, расчет показателей  мокрого подготовительного грохоче-

ния рядового угля на гидрогрохотах может быть осуществлен по предлагаемой 

методике, основанной на обобщенных результатах работы этого оборудования 

на углеобогатительных фабриках. 
 

Выводы 

1. Установлены показатели извлечения классов крупности рядового угля в 

подситный продукт и влажность надситного продукта при мокром подготови-

тельном грохочении по крупности 13 мм на гидрогрохотах с прямоугольной и 

конусной формой просеивающей поверхности. 

2. Предложена методика определения показателей технологической опера-

ции "Мокрое подготовительное грохочение" по крупности 13 мм на гидрогро-

хотах с различной формой просеивающей поверхности, которая рекомендуется 

для расчетов практического баланса продуктов обогащения рядового угля и ка-

чественно-количественных и водно-шламовых схем проектируемых и реконст-

руируемых углеобогатительных фабрик. 
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