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В роботі досліджено зв’язок між германієм і ванадієм у вугільному пласті с10
в шахти 

Дніпровська. Побудовані та проаналізовані карти ізоконцентрат цих елементів та графік 

рівняння регресії між їх нормованими концентраціями. Встановлена дуже висока тіснота 

кореляційного лінійного зв'язку між елементами, що дозволяє використовувати розраховане 

рівняння регресії для прогнозу концентрацій германію в межах шахтопласта. 
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The relationship between germanium and vanadium in the coal seam с10
в of the Dniprovska mine is 

investigated. The isoconcentrate maps of these elements and the graph of the regression equation 

between their normalized concentrations were constructed and analyzed. A very high density of the 
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linear correlation between the elements was established, which allows using the calculated 

regression equation to forecast germanium concentrations within the mine field. 

Key words: germanium, vanadium, Dniprovska mine. 

 

Вугілля є зараз основним оціненим джерелом германію в Україні, Китаї, 

Узбекистані, Росії, також Ge-вугільні родовища розробляються в Англії, Канаді 

і США. Цікавий факт, що має безпосереднє відношення до питання актуальності 

дослідження геохімії германію: у часи СРСР в 80-х рр. отримували біля 4,5 т/рік 

Ge виключно на коксохімічних заводах України. Це у середніх цінах на 2021 рік 

становить 1200$ США · 4500 кг = 5 400 000 $ США.  

Використання германію у різних галузях досить різноманітне. Як 

компонент для отримання скла в оптоволоконної техніки використовується 

GeCl4. Оксид германію з чистотою до 99.999% застосовується в каталізаторах 

для полімеризації PET-пластмас (Poly Ethylene Terephalate, або 

поліетіленфтолатної смоли), а особливо чистий - у виробництві кристалів BGO 

(Bi14Ge3O12) для сцинтиляційних датчиків фотонів високих енергій. 

Напівпровідникові властивості германію сьогодні знову затребувані в 

електронних приладах і сонячних перетворювачах, а також в Si-Ge з'єднаннях. У 

приладах нічного бачення в ІК-діапазоні застосовуються полі- і монокристалічні 

вікна і лінзи, виготовлені з монокристалів германію. Останнім часом германій 

починає набувати застосування і в біогеохімії та медицині. Було встановлено 

його підвищений вміст в багатьох лікарських рослинах та здатність надавати 

протипухлинну і антисептичну дію. 

Раніше у вугільних пластах Павлоградсько-Петропавлівського геолого-

промислового району переважно досліджувалися токсичні та потенційно 

токсичні елементи [1-6]. 

Мета роботи полягає у досліджені зв’язку між Ge і V у вугільному пласті 

с10
в шахти «Дніпровська». 

Слід зазначити, що такі дослідження раніше не виконувалися. 

Фактологічною основою роботи були результати 378 аналізів Ge та інших 

елементів-домішок виконаних після 1983р. в центральних сертифікованих 

лабораторіях виробничих геологорозвідувальних організацій України з 

матеріалу пластових проб отриманих виробничими і науково-дослідницькими 

підприємствами і організаціями. У ряді випадків вони доповнювались аналізами 

пластових проб відібраних борозновим методом із дублікатів керна і гірничих 

виробок за участю авторів та співробітників геологічної служби вугледобувного 

підприємства і виробничих геологорозвідувальних організацій в період з 1983 по 

2021 рік. Концентрація Ge визначалася згідно [7]. Вміст V визначався кількісним 

емісійним спектральним аналізом [8]. Вихідні дані для приведення до одного 
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масштабу були нормовані. Обґрунтування процедури нормування для аналізу 

різномасштабних геохімічних даних та її алгоритм наведено в роботах [9-13]. 

На полі шахти «Дніпровська» концентрація Ge у вугіллі пласта с10
в за 

даними 378 аналізів варіює в межах від 0,14 г/т до 35,71 г/т, при середньому 

значенні 10,21 ± 0,34 г/т, медіані 9,01 г/т, моді 1,3 г/т, стандартному відхилені 

7,17, дисперсії вибірки 51,36, ексцесу вибірки -0,22, асиметричності вибірки 0,59.  

Аналіз збудованої карти ізоконцентрат нормованих значень вмісту Ge 

(рис. 1) дає можливість встановити основні особливості просторового розподілу 

цього елемента в межах розглянутого пласта.  

 

 

Рис.1 Карта ізоконцентрат нормованого вмісту германію у вугіллі пласта с10
в 

(ш. Дніпровська) 

 

За концентрацією Ge майже все шахтне поле має показники зі значеннями 

від 0,25 та більше, лише в декількох місцях помічено аномально низькі та 

осередки високих показників, причому ділянок з низькими значеннями значно 

менше ніж з високими. Основні зони з найбільш високими показниками (більше 

0,5) знаходяться у західній частині поля біля свердловин №Н32667, північніше 

свердловини №12782, між свердловинами №3280, №Н32729 та №3282, біля 

свердловин №32538, №12454, та №12391. Ділянки з низькими показниками 

розташовані біля свердловин №6025, №12782, №12489, №Н32658, №Н32626, 

№Н32272, №3371, №3397 та між свердловинами №3296, №32560, №3325, на 

північному сході від свердловини №12410, та на півдні від №32674, №32734, 

№32715. 

По пласту с10
в вміст ванадію змінюється в інтервалі від 6,08 г/т до 47,84 г/т, 

при середньому значенні 21,03 г/т. Ділянка з найбільшою локацією V 

знаходиться на півночі шахтного поля (рис. 2) і пов’язана із свердловиною 
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№3326. Вміст V суттєво не залежить від глибини, концентрації загальної сірки 

та зольності вугілля. 

 

 

Рис. 2 Карта ізоконцентрат нормованого вмісту ванадію у вугіллі пласта с10
в 

(ш. Дніпровська) 

 

Коефіцієнт кореляції Пирсона між концентраціями Ge і Со складає 0,92, а 

розраховане рівняння лінійної регресії: Ge = 0,0687 + 0,9219 · V. Графік рівняння 

наведено на рис. 3.  

 

Рис. 3 Графік рівняння регресії між нормованими вмістами германію і ванадію у вугіллі 

пласта с10
в (ш. Дніпровська) 

Scatterplot (Dn_c10_v.sta 16v*263c)
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Аналіз виконаних досліджень дозволяє сформулювати слідуючи основні 

висновки:  

1)  Загальні чинники, які обумовили кумуляцію германію і ванадію у вугіллі 

пласта с8
н в межах шахтного поля майже ідентичні. У свою чергу, це дає підставу 

вважати ці елементи парагенетичними, що утворюють геохімічну асоціацію у 

вугіллі пласта с10
в (ш. Дніпровська).  

2) Встановлена дуже висока тіснота кореляційного лінійного зв'язку 

(відповідно до градацій коефіцієнта Чедока) між елементами, що розглядаються, 

дозволяє використовувати розраховане рівняння регресії для прогнозу вмістів 

германію в межах шахтопласта. 
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