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РЕФЕРАТ 

 

 Пояснювальна записка : 84 сторінок,  42 рисунків, 6 таблиці. 

ДРОБАРКА, ЩОКИ, СТАЛЬ 110Г13Л, ВІБРАЦІЙНА ОБРОБКА, 

МІЦНІСТЬ, МІКРОТВЕРДІСТЬ 

Метою кваліфікаційної роботи є підвищення строку есплутації щокової 

дроборки за рахунок комплексного підходу, який включає вдосконалення 

механічних властивостей механізму регулювання та заміну технології 

виготовлення щоки дробарки ЩДС 600х900. 

У роботі зроблено розрахунок щелини механізмів щокової дробарки. 

Дослідженно вплив вібраційної дії на структуру і мікротвердість матеріалу 

щоки дробарки ЩДС 600х900. 

Запропоновано використовувати під час кристалізації вібраціцйну 

обробку частотою 50 Гц. 

Економічно обрунтовано заміну матеріалу щоки дробарки на сталь, 

виготовлену за новітньою технологією, що жозволить підвищити ресурс 

використання дробарки ЩДС 600х900. 

Отримані результати можна застосовувати під час розрахунку та 

проектуванні щокових дробарок. 
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