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РЕФЕРАТ 

Пояснювальна записка: 72 с, __29_ рис, _12__ табл., 32 джерела. 

ГІБРИДНЕ ЗВАРЮВАННЯ, ВИСОКОМІЦНА ВИСОКОВ’ЯЗКА 

МІКРОЛЕГОВАНА СТАЛЬ, КОНТРОЛЬОВАНА ПРОКАТКА, АНАЛІЗ 

ЗВАРНОГО ШВА, ЗОНА ТЕРМІЧНОГО ВПЛИВУ 

Метою роботи є пошук матеріалознавчого підходу до процесів 

підвищення конструктивних і експлуатаційних властивостей високоміцних 

високов’язких сталей після впливу гібридної лазерної електродугової зварки. 

Досліджено структуру низьколегованої низьковуглецевої сталі, 

прокатаної за експериментальною технологією (контрольована прокатка з 

отриманням бейнітних структур). Проаналізовані структура та міцнісні 

характеристики досліджуваної експериментальної сталеі. Проведено 

мікроструктурні дослідження кінетики формування структури високоміцних  

низьколегованих сталей. 

Також досліджено структуру зварних з’єднань високоміцної сталі alform 

620M після різних режимів гібрідного лазерного зварювання; проаналізовано 

розподіл мікротвердості структурних складових по зонам з’єднання; 

розроблено обґрунтування використання високоміцної сталі alform 620M для 

мостових конструкцій. 

Отримані результати можна застосовувати під час розрахунку та 

проектуванні будівельно-металевих конструкцій у тому числі відповідального 

призначення. 
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