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РЕФЕРАТ 
Пояснювальна записка: 52 с, 19 рис, 6 табл., 16 джерел. 
 
ПІДКРАНОВА БАЛКА, ГАРЯЧА ПРОКАТКА, СТАЛЬ, 

НАНОСТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ 
 
Об’єкт розроблення – підвищення експлуатаційних характеристик стальної 

підкранової балки.   
Мета роботи – дослідження впливу наноструктурних елементів на 

довговічність конструкцій гарячекатаних стальних підкранових балок.. 
Результати та їх новизна – проведений огляд і розрахунки демонструють, 

що використання сталі 10ХСНД, як матеріалу гарячекатанної підкранової балки, 
є доцільним з точки зору підвищення строку експлуатації стальних 
гарячекатаних балок і зниження ваги, що в свою чергу зменшує викиди СО2  в 
повітря. 

У першому розділі розглянуті основні матеріали для виготовлення 

підкранових балок. Обгрунтована доцільність використання сталевих 

гарячекатаних балок. 

У другому розділі проведено інженерне обгрунтування доцільності 

використання сталі 10ХСНД у підкранових балках 

У третьому розділі проаналізовані способи контролю якості двотаврових 

балок, також проведено аналіз роботи при динамічних навантаженнях. 

В економічному розділі обгрунтована Економічна ефективність 

застосування сталі 10ХСНД у сталевих балках. 
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